
MAKALAH ILMIAH

101Buletin Sumber Daya Geologi Volume 15 Nomor 2 - 2020

Nicholson, K., 1993. Geothermal Fluids, 
Chemistry and Exploration 
Techniques. Springer-Verlag, Berlin. 

Patterson, M.C.L., 2006. Geotermal Brines-
High Value Mineral Extraction. 
Advanced Ceramics Research, 3292 
East Hemisphere Loop, Tucson, AZ 
85706, USA. 

Pohan, M.P., Herman, D.Z., Hutamadi, R. 
2008. Penelitian Mineral Ikutan Pada 
Lapangan Panas Bumi Daerah 
Dieng, Kabupaten Banjarnegara, 
Provinsi Jawa Tengah. Pusat 
Sumber Daya Geologi. Bandung. 

Prasetio, R., Abidin1, Z., Yoki Yulizar, Y., 
2010. Isotope and Gas Geochemistry 
of Dieng Geothermal Field, 
Indonesia. Proceedings World 
Geothermal Congress 2010 Bali, 
Indonesia, 25-29 April 2010.  

Ramadhan, Y., K. Channel1, K., dan and N. 
R. Herdianita, N.R.,  2013. Hotwater 
Geochemistry for Interpreting The 
Condition of Geothermal Reservoir, 
Dieng Plateau Case,  Banjarnegara-
Wonosobo Regency, Central Java. 
Indonesian Journal of Geology, Vol. 8 
No. 2 Juni 2013. 

 
 
 

Sanjuan, B., dan Millot, R., 2009. 
Bibliographical Review About Na/Li 
Geothermometry and Lithium Isotope 
Aplied to Worldwide Geothermal 
Water. BRGM RP-57346-FR, report. 
Diunduh 22 Desember 2019. 

Setiawan, D.I., 2014. Survei Pendahuluan 
Geologi dan Geokimia Panas Bumi 
Kabupaten Gorontalo, Boalemo, dan 
Pohuwato, provinsi Gorontalo. Pusat 
Sumber Daya Geologi. Bandung. 

 Sirait, P., Ridwan, R.H., Battistelli, A. 2015. 
Reservoir Modeling for Development 
Capacity of Dieng Geothermal Field, 
Indonesia. Proceedings. Fourtieth 
Workshop on Geothermal Reservoir 
Engineering Stanford University, 
Stanford, California. 

Sugiyono, 2006. Statistik untuk Penelitian. 
CV. Alfabeta. Bandung. Cetakan ke 
10.  

Sukhyar, R., Gurusinga, C.K., Kasbani, 
Munandar, A., Dahlan, dkk., 2014. 
Potensi dan Pengembangan Sumber 
Daya Panas Bumi di Indonesia. 
Badan Geologi, Bandung. 

Sundoro, H., 2009. Survei Terpadu Daerah 
Panas Bumi Limbong, Kabupaten 
Limbong, Provinsi Sulawesi Selatan. 
Pusat Sumber Daya Geologi. 
Bandung.  

 
 

Diterima : 18 Mei 2020 
Direvisi : 24 Agustus 2020 
Disetujui : 28 Agustus 2020 

  

KARAKTERISASI DAN ESTIMASI SUMBER DAYA GAMBUT 
SEBAGAI MATERIAL ADSORBEN LOGAM BERAT DALAM LARUTAN 

DI BLOK TELUK MERANTI, KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU 
 

CHARACTERIZATION AND RESOURCES ESTIMATION OF PEAT DEPOSIT  
AS HEAVY METAL ADSORBENT IN SOLUTION 

AT TELUK MERANTI BLOCK, PELALAWAN REGENCY, RIAU PROVINCE 
 

Muhammad Arief Pinandita1, Galuh Yuliani2, Agus Subarnas1,  
Denni Widhiyatna1, Maryono2, dan Siska Mutiara2 

1Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi, 
2Universitas Pendidikan Indonesia 
muhammad.pinandita@esdm.go.id 

 
ABSTRAK 
 
Indonesia memiliki areal gambut terluas di zona tropis, yaitu sebesar 70% di Asia Tenggara 
dan 50% dari lahan gambut tropis di dunia. Saat ini, pemanfaatan gambut masih relatif rendah, 
sedangkan ancaman kebakaran lahan gambut pada musim kemarau terus menjadi 
permasalahan serius di berbagai wilayah di Indonesia. Selain memiliki potensi sebagai sumber 
energi, gambut juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai adsorben alami bagi logam 
berat. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan karakterisasi gambut dan mengestimasi 
besarnya sumber daya gambut di Blok Teluk Meranti, Provinsi Riau yang dapat dimanfaatkan 
sebagai adsorben alami logam berat. Karakterisasi gambut dilakukan dengan pengujian conto 
gambut dengan kode PL-13, PL-21, dan PL-26 yang diperoleh dari Blok Teluk Meranti. Hasil 
uji luas permukaan menunjukkan luas permukaan PL-13, PL-21 dan PL-26 berturut-turut 
sebesar 241,73 m2/g, 241,80 m2/g dan 247,29 m2/g. Hasil uji adsorpsi menunjukkan bahwa 
gambut PL-13, PL-21, dan PL-26 memiliki kapasitas adsorpsi maksimum berturut-turut 
sebesar 15,06; 11,99; dan 22,93 mg/g, serta efisiensi adsorpsi berturut-turut sebesar 46,79%; 
48,36%; dan 46,85%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016, gambut 
yang memiliki ketebalan lebih dari tiga meter memiliki fungsi lindung, maka sumber daya 
tereka endapan gambut yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai adsorben sebesar 
90.477.890 ton.  
 
Kata kunci: adsorpsi, gambut, karakterisasi, kapasitas adsorpsi dan sumber daya 
 
ABSTRACT 
 

Indonesia has the largest peat area in the tropical zone, which represents 70% of the peat 
area in Southeast Asia and 50% of the world's tropical peatlands. At present, the utilization of 
peat is still relatively low and its likelihood to cause major fires during dry season is still of great 
concern in Indonesia. On the other hand, peat has potential to be used as natural adsorbent. 
This study aims to characterize the adsorptive properties of peat and to estimate its possible 
resources as natural heavy metal adsorbent in the Teluk Meranti Block. Peat characterization 
was carried out by selecting three peat samples, namely PL-13, PL-21 and PL-26 based on 
elemental analyses. The characterization of BET surface area showed that PL-13, PL-21, and 
PL-26 have maximum area of 241,73 m2/g, 241,80 m2/g dan 247,29 m2/g, respectively. The 
adsorption test results show that PL-13, PL-21, and PL-26 have maximum capacity of 15.06; 
11.99; and 22.93 mg/g, with adsorption efficiencies of 46.79%; 48.36%; and 46.85%, 
respectively. Based on Government Regulation No. 57 of 2016, peat with a thickness of three 
meters or more is determined as protection function of the peat ecosystem. Accordingly, the 
inferred resources of peat deposits that can be utilized as adsorbent is estimated to be 
90,477,890 tonnes. 
 

Keywords: adsorption, adsorption capacity, characterization, peat and resources 
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PENDAHULUAN 
 
Secara alamiah, gambut didefinisikan 
sebagai material organik yang terbentuk 
akibat dekomposisi yang tidak sempurna 
dari tumbuh-tumbuhan di daerah basah 
dan dalam kondisi lembab serta 
kekurangan oksigen (Mirwan & Wijayanti, 
2011). Umumnya, gambut berwarna coklat 
muda hingga coklat tua sampai gelap 
kehitaman, sangat lunak, mudah ditusuk, 
mengotori tangan, bila diperas 
mengeluarkan cairan gelap dan 
meninggalkan ampas sisa tumbuhan 
(Tjahjono, 2007). Kadar air tanah gambut 
berkisar antara 100 s.d1.300% dari berat 
keringnya (Agus & Subiksa, 2008). 
 
Karakteristik tanah gambut sangat 
ditentukan oleh kondisi geografis suatu 
daerah. Umumnya tanah gambut 
dimanfaatkan sebagai sumber energi 
alternatif dan bahan baku untuk 
mendapatkan senyawa organik, serta di 
bidang pertanian gambut banyak 
dimanfaatkan sebagai pupuk dan zat aditif 
untuk tanah (Boron, Evans, & Peterson, 
1987). 
 
Di Indonesia, gambut telah terkumpul dan 
terbentuk sejak 5.000 tahun yang lalu 
(Holosen) dengan pembentuk utama 
adalah tumbuhan/hutan tropis (Mirwan & 
Wijayanti, 2011). Indonesia memiliki areal 
gambut terluas di zona tropis, mencakup 
70% areal gambut di Asia Tenggara dan 
50% dari lahan gambut tropis di dunia. 
Lahan gambut Indonesia terpusat di tiga 
pulau besar, yaitu Sumatera (35%), 
Kalimantan (32%), Papua (30%), dan pulau 
lainnya (3%) dengan total luas 21 juta ha 
(Wahyunto & Heryanto, 2005). 
 
Saat ini, gambut menjadi salah satu 
permasalahan yang cukup besar di 
Indonesia. Bila terjadi kemarau panjang, 
lahan gambut akan kering selamanya 
(irreversible drying) dan gambut berubah 
sifat seperti arang. Hal tersebut 
menyebabkan gambut tidak mampu lagi 
menyerap hara dan menahan air, sehingga 

gambut mudah terbakar dan sulit 
dipadamkan (Yuleli, 2009). Gambut yang 
terbakar menghasilkan energi panas yang 
lebih besar dari kayu/arang terbakar. 
Gambut yang terbakar juga sulit 
dipadamkan dan apinya bisa merambat di 
bawah permukaan, sehingga kebakaran 
lahan bisa meluas dan tidak terkendali 
(Agus & Subiksa, 2008). 
 
Gambut di Indonesia memiliki kandungan 
mineral kurang dari 5% dan sisanya 
senyawa organik (Agus & Subiksa, 2008). 
Senyawa-senyawa organik tersebut di 
antaranya lignin, senyawa polar yang 
mengandung gugus fungsi, seperti alkohol 
aldehid, keton, asam, hidroksi fenolik dan 
ikatan kimia lainnya. Adanya kandungan 
senyawa ini mengakibatkan gambut 
memiliki kapasitas perpindahan kation 
yang tinggi dan merupakan adsorben yang 
efektif untuk menghilangkan logam berat 
(Bailey dkk., 1999). 
 
Bartczak dkk. (2018) dalam penelitiannya 
melaporkan gambut dapat menjadi 
adsorben logam berat, yakni ion logam 
nikel (II) dan timbal (II) dengan kapasitas 
adsorpsi maksimum untuk masing-masing 
ion logam 61,27 mg(Ni2+)/g dan 82,31 
mg(Pb2+)/g. Mekanisme reaksi yang terjadi 
adalah adanya pertukaran ion antara gugus 
fungsi karboksil, fenolik, hidroksil dan 
lainnya dengan muatan positif ion nikel (II) 
dan timbal (II), serta membentuk senyawa 
kompleks. Hal ini membuktikan gambut 
cukup efektif untuk dimanfaatkan sebagai 
adsorben, dan termasuk kedalam adsorben 
yang memiliki harga relatif terjangkau. 
 
Dalam penelitian ini dilakukan survei tinjau 
pemetaan gambut di daerah  Blok Teluk 
Meranti, Kabupaten Pelalawan, Provinsi 
Riau, untuk mengetahui sebaran dan 
jumlah potensi gambut di daerah tersebut 
serta analisis peluang pemanfaatan 
gambut sebagai adsorben logam berat. 
Secara geografis, Kabupaten Pelalawan 
dibatasi oleh koordinat 00° 46' 24" LU - 00° 
24' 34" LS dan 101° 30' 37" BT - 103° 21' 
36" BT (Gambar 1).
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Gambar 1. Peta lokasi penelitian di daerah Teluk Meranti

 
GEOLOGI 
 
Morfologi  
Berdasarkan peta geologi, peta topografi 
dan peninjauan di lapangan, secara 
keseluruhan lokasi survei tinjau termasuk 
dalam zona dataran rendah dengan 
ketinggian antara 5 m s.d. 50 m dari 
permukaan laut. Morfologinya dapat dibagi 
dalam 2 satuan, yaitu: Dataran Rendah dan 
Perbukitan Bergelombang Landai (Gambar 
2). Morfologi dataran rendah menempati 
sekitar 60% dari luas daerah survei tinjau, 

terutama pada bagian tengah menerus ke 
timur. Kearah timur, morfologi ini 
berkembang menjadi endapan rawa 
(Gambar 3) dan endapan pantai yang 
seluruhnya ditempati oleh endapan 
gambut. Kearah barat, endapan gambut 
sudah tidak terbentuk, hal ini dicirikan oleh 
keadaan topografinya dengan garis kontur 
menunjukkan angka yang makin tinggi 
diatas 20 m dari permukaan laut dan 
menjadi satuan morfologi perbukitan 
bergelombang landai. 

Kabupaten Pelalawan 

Batas Kabupaten 

Daerah Penyelidikan 

Daerah Fokus Penelitian 
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Di daerah penelitian ini terdapat beberapa 
sungai yang cukup besar, yaitu Sungai 
Kampar, Sungai Selat Panjang dan anak-
anak sungainya. Sungai-sungai ini 

membentuk beberapa cekungan yang agak 
memanjang arah barat-timur yang terisi 
oleh endapan gambut. Hampir semua 
sungai-sungai ini mengalir ke arah barat. 

 
 

 
 

Gambar 2. Peta Satuan Morfologi Daerah Penelitian 
 

 
Gambar 3. Satuan Morfologi Dataran Rendah Berupa Endapan Rawa 

PETA INDEKS 

Daerah Penelitian 

Kab. Kuansing 

Kab. Siak 
Sriindrapura 

Kab. Kuala Kampar 

Kab Indragiri Hilir 

Kab Indragiri Hulu 
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Stratigrafi 
Stratigrafi pada daerah penelitian diurutkan 
dari tua ke muda tersusun oleh Granit 
Pulau Kundur berumur Kapur, Formasi Air 
Benakat dan Formasi Muara Enim berumur 
Miosen Akhir, Formasi Minas dan Formasi 
Kerumutan berumur Pliosen dan Plistosen, 
dan Endapan Kuarter berumur Holosen 
(Gambar 4) (Clarke dkk., 1982). 
 
Di daerah penelitian, endapan gambut 
seluruhnya berada di Kecamatan Teluk 
Meranti. Cekungan gambut tersebut 
berada di antara tanggul Sungai Kampar 
dan tanggul Sungai Selat Panjang yang 
meliputi seluruh wilayah gambut yang ada 
di daerah Kabupaten Pelalawan. Dari hasil 
pengamatan, cekungan dan sebaran 
gambut menerus ke arah utara kedalam 
wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura. 
 
Endapan Kuarter pada daerah penelitian 
dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan 
kondisi lingkungan pengendapannya dan 
material penyusunnya, yaitu: 
 

 Aluvium, endapan ini dekat dan 
dipinggir sungai sebagai perluasan 
daratan. Endapan ini terdiri dari 
material lepas batulempung dan 
batupasir yang tersingkap di sekitar  
Sungai Kampar dan Sungai Selat 
Panjang. 
 

 Endapan tanggul terbentuk di 
pinggir sungai dan berfungsi 
sebagai tanggul alam. Endapan ini 
terbentuk oleh endapan sungai 
pada saat banjir yang membawa 
material-material berukuran agak 
kasar dan kemudian diendapkan 
dipinggir sungai. Pada saat 
permukaan air maksimum, tanggul 
sungai ini lebih tinggi dan menjadi 
pemisah antara dataran banjir 

dengan sungai. Endapan tanggul 
ini terdiri dari material-material 
lempung, lanau dan pasir. Endapan 
tanggul di daerah penelitian 
merupakan Endapan Aluvial Tua 
(Qap). 

 
 Undak sungai (Qrt), terjadi akibat 

erosi vertikal lebih dominan 
dibanding erosi lateral. Di daerah 
penelitian, undak sungai terdiri dari 
endapan aluvial yang membentuk 
morfologi pedataran. Endapan ini 
terdiri dari material kerikil, kerakal 
dan batupasir. 

 
 Endapan organik, terbentuk pada 

bagian paling akhir dari dataran 
banjir. Pada bagian bawah, 
endapan organik bercampur 
dengan unsur-unsur anorganik, 
yaitu lempung dan lanau. Pada 
bagian atas terdapat endapan 
gambut yang disisipi oleh bagian 
tumbuhan seperti ranting, daun dan 
cabang yang telah membusuk yang 
disebut humus. Kondisi ini 
merupakan indikasi umum dari 
endapan gambut. Endapan ini di 
daerah penelitian termasuk dalam 
Endapan Rawa (Qs). 
Endapan dasar gambut substrate, 
umumnya terdiri dari lempung 
dengan kandungan partikel-partikel 
organik, berwarna abu-abu terang 
sampai gelap, plastis dan 
mengandung organik. 

 
Berdasarkan posisi stratigrafi dilapangan 
memperlihatkan endapan gambut berada 
diatas batulempung Formasi Minas dan 
diatas batulempung pasiran Formasi 
Kerumutan. Kedua formasi tersebut 
berumur Plio-Plistosen. 
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Gambar 4. Stratigrafi daerah penelitian (modifikasi Clarke dkk., 1982) 

 
METODOLOGI 
 
Kegiatan penelitian dibagi menjadi dua 
tahapan, yaitu tahapan kegiatan di 
lapangan dan tahapan analisis dan uji di 
laboratorium. 
 
Kegiatan di lapangan meliputi: 
 

 Pemetaan geologi untuk 
menentukan batas-batas 
penyebaran endapan gambut dan 
kontak endapan gambut dengan 
litologi lainnya, sekaligus 
melokalisasi sebaran gambut. 
 

 Pengeboran dengan menggunakan 
alat bor khusus gambut jenis 
Fikelkarp Auger. 

 
 Pemerian conto gambut secara 

megaskopis dari cutting hasil 
pengeboran gambut 

 Pengambilan conto gambut untuk 
analisis laboratorium 
 

Kegiatan di laboratorium meliputi: 
 Analisis Proksimat, Ultimat dan Nilai 

Kalori 
 Uji kadar air 
 Analisis Luas Permukaan 
 Analisis adsorpsi 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
HASIL 
 
Pemetaan Endapan Gambut 
Berdasarkan hasil pemetaan geologi 
didapat data sebaran gambut yang 
diperoleh dari 56 titik pengeboran (Tabel 1) 
(Gambar 5). Gambut pada cekungan ini 
terbentuk di antara tanggul Sungai 
Kampar. 
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terbentuk di antara tanggul Sungai 
Kampar. 

 

 
 

Gambar 5. Peta Lintasan dan Lokasi pengamatan 
 

Tabel 1. Data gambut hasil pengeboran Blok Teluk Meranti 
No Titik 

pengamatan 
Tebal 
(m) Conto Pemerian 

  1 PL-07 0,8  Gambut, coklat, MAT <1 m, f, Low ash, Highly acidic,  
H5-H8. 

  2 PL-08 0,7  Gambut, coklat, MAT >1 m, f, Low ash, Highly acidic,          
H5-H8. 

  3 PL-09 4,7 √ Gambut, coklat, MAT >1 m, f, Low ash, Highly acidic,          
H5-H8. 

  4 PL-10 8,1 √ Gambut, coklat kehitaman, MAT <1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

  5 PL-11 7,6 √ Gambut, coklat kehitaman, MAT 0,8 m, f, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H8. 

  6 PL-12 5,1  Gambut, coklat kehitaman, MAT 0,4 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

  7 PL-13 6,5 √ Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

  8 PL-15 > 2  Gambut, coklat kehitaman, MAT 0,8 m, f, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H8 

  9 PL-16 3,0 √ Gambut, coklat kehitaman, MAT <1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 
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No Titik 
pengamatan 

Tebal 
(m) Conto Pemerian 

10 PL-17 4,0  Gambut, coklat, MAT >1 m, f, Low ash, Highly acidic,   
H5-H8. 

11 PL-18 4,65 √ Gambut, coklat, MAT >1 m, f-h, Low ash, Highly acidic,   
H5-H9. 

12 PL-19 6,6 √ Gambut, coklat, MAT >1 m, f-h, Low ash, Highly acidic,   
H5-H9. 

13 PL-20 >4,2  Gambut, coklat, MAT >1 m, f-h, Low ash, Highly acidic,   
H5-H9. 

14 PL-21 7,4 √ Gambut, coklat kehitaman, MAT 0,7 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

15 PL-22 8,4  Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

16 PL-23 8,7 √ Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

17 PL-24 5,8 √ Gambut, coklat kehitaman, MAT 0,5 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

18 PL-25 > 5,7 √ Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

19 PL-26 > 5,8 √ Gambut, coklat kehitaman, MAT < 1m, h, Low ash, Highly 
acidic,  H7-H9. 

20 PL-27 4,8 √ Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

21 PL-28 6,4  Gambut, coklat, MAT 0,7 m, f, Low ash, Highly acidic,   
H5-H8 

22 PL-29 > 4,9  Gambut, coklat kehitaman, MAT 0,8 m, f, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H8 

23 PL-30 6,4  Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

24 PL-31 6,1  Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

25 PL-32 7,4  Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

26 PL-33 7,5  Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

27 PL-34 1,7  Gambut, coklat, MAT 1 m, f, Low ash, Highly acidic,  H5-H8 
28 PL-35 2,0  Gambut, coklat, MAT 1 m, f, Low ash, Highly acidic,  H5-H8 
29 PL-36 1,8  Gambut, coklat, MAT 1 m, f, Low ash, Highly acidic,  H5-H8 
30 PL-37 2,3  Gambut, coklat, MAT 1 m, f, Low ash, Highly acidic,  H5-H8 

31 PL-38 3.8  Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

32 PL-39 1,9  Gambut, coklat, MAT >1 m, f, Low ash, Highly acidic,   
H5-H8 

33 PL-40 2,2  Gambut, coklat, MAT 1 m, f, Low ash, Highly acidic,  H5-H8 

34 PL-41 4,7  Gambut, coklat, MAT <1 m, f, Low ash, Highly acidic,   
H5-H8 

35 PL-42 7,8  Gambut, coklat, MAT <1 m, f, Low ash, Highly acidic,   
H5-H8 

36 PL-43 7,4  Gambut, coklat kehitaman, MAT <1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

37 PL-44 8,0  Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

38 PL-45 6,7  Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 
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No Titik 
pengamatan 

Tebal 
(m) Conto Pemerian 

10 PL-17 4,0  Gambut, coklat, MAT >1 m, f, Low ash, Highly acidic,   
H5-H8. 

11 PL-18 4,65 √ Gambut, coklat, MAT >1 m, f-h, Low ash, Highly acidic,   
H5-H9. 

12 PL-19 6,6 √ Gambut, coklat, MAT >1 m, f-h, Low ash, Highly acidic,   
H5-H9. 

13 PL-20 >4,2  Gambut, coklat, MAT >1 m, f-h, Low ash, Highly acidic,   
H5-H9. 

14 PL-21 7,4 √ Gambut, coklat kehitaman, MAT 0,7 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

15 PL-22 8,4  Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

16 PL-23 8,7 √ Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

17 PL-24 5,8 √ Gambut, coklat kehitaman, MAT 0,5 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

18 PL-25 > 5,7 √ Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

19 PL-26 > 5,8 √ Gambut, coklat kehitaman, MAT < 1m, h, Low ash, Highly 
acidic,  H7-H9. 

20 PL-27 4,8 √ Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

21 PL-28 6,4  Gambut, coklat, MAT 0,7 m, f, Low ash, Highly acidic,   
H5-H8 

22 PL-29 > 4,9  Gambut, coklat kehitaman, MAT 0,8 m, f, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H8 

23 PL-30 6,4  Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

24 PL-31 6,1  Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

25 PL-32 7,4  Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

26 PL-33 7,5  Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

27 PL-34 1,7  Gambut, coklat, MAT 1 m, f, Low ash, Highly acidic,  H5-H8 
28 PL-35 2,0  Gambut, coklat, MAT 1 m, f, Low ash, Highly acidic,  H5-H8 
29 PL-36 1,8  Gambut, coklat, MAT 1 m, f, Low ash, Highly acidic,  H5-H8 
30 PL-37 2,3  Gambut, coklat, MAT 1 m, f, Low ash, Highly acidic,  H5-H8 

31 PL-38 3.8  Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

32 PL-39 1,9  Gambut, coklat, MAT >1 m, f, Low ash, Highly acidic,   
H5-H8 

33 PL-40 2,2  Gambut, coklat, MAT 1 m, f, Low ash, Highly acidic,  H5-H8 

34 PL-41 4,7  Gambut, coklat, MAT <1 m, f, Low ash, Highly acidic,   
H5-H8 

35 PL-42 7,8  Gambut, coklat, MAT <1 m, f, Low ash, Highly acidic,   
H5-H8 

36 PL-43 7,4  Gambut, coklat kehitaman, MAT <1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

37 PL-44 8,0  Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

38 PL-45 6,7  Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

 
 

No Titik 
pengamatan 

Tebal 
(m) Conto Pemerian 

39 PL-46 8,1  Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

40 PL-47 6,7  Gambut, coklat kehitaman, MAT 1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

41 PL-48 6,7  Gambut, coklat kehitaman, MAT 0,7 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9. 

42 PL-49 1,9  Gambut, coklat kehitaman, MAT >1 m, f, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H8 

43 PL-50 1,4  Gambut, coklat, MAT 0,8 m, f, Low ash, Highly acidic,   
H5-H8 

44 PL-51 4,7  Gambut, coklat kehitaman, MAT <1 m, f, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H8 

45 PL-52 4,7  Gambut, coklat kehitaman, MAT <1 m, f, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H8 

46 PL-53 7,1  Gambut, coklat kehitaman, MAT <1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9 

47 PL-54 3,1  Gambut, coklat, MAT >1 m, f, Low ash, Highly acidic,   
H5-H8 

48 PL-55 5,8  Gambut, coklat, MAT <1 m, f-h, Low ash, Highly acidic,   
H5-H9 

49 PL-56 3,8  Gambut, coklat, MAT 0,8 m, f, Low ash, Highly acidic,   
H5-H8 

50 PL-57 3,8  Gambut, coklat kehitaman, MAT 0,8 m, f, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H8 

51 PL-59 4,0 √ Gambut, coklat, MAT <1 m, f, Low ash, Highly acidic,  
H5-H8 

52 PL-60 4,6  Gambut, coklat, MAT <1 m, f, Low ash, Highly acidic,  
H5-H8 

53 PL-61 6,1  Gambut, coklat kehitaman, MAT <1 m, f-h, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H9 

54 PL-62 4,4 √ Gambut, coklat, MAT <1 m, f, Low ash, Highly acidic,   
H5-H8 

55 PL-63 7,2  Gambut, coklat kehitaman, MAT <0,7 m, f, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H8 

56 PL-64 5,9 √ Gambut, coklat kehitaman, MAT <0,7 m, f, Low ash, Highly 
acidic,  H5-H8 

Catatan: MAT= Muka Air Tanah 
 
Kualitas Gambut 
Kualitas gambut ditentukan oleh hasil 
analisis kimia berupa analisis proksimat, 
ultimat dan nilai kalori (Tabel 2). Gambut di 
daerah penelitian memperlihatkan nilai 
kalori rata-rata 5.079 kal/gram (adb), 
kandungan abu rata-rata 0,23%, sulfur  
total rata-rata 0,20% (termasuk sangat 
rendah), kandungan inherent moisture 
rata-rata 9,06% dan kandungan karbon 
tertambat sebesar  30,46%. Hasil analisis 
ultimat menunjukkan nilai karbon rata-rata 
62,39%, hidrogen sekitar 5,26%, nitrogen 
1,13%, sulfur 0,23% dan oksigen 31,10%. 
 

Uji Endapan Gambut Sebagai Adsorben 
Karakterisasi endapan gambut dilakukan 
dengan melakukan uji kadar air, analisis 
ultimat, uji luas permukaan dan uji potensi 
adsorben pada tiga conto terpilih, yaitu 
PL.13, PL.21 dan PL.26. Uji kadar air 
dilakukan untuk mengetahui jumlah air 
yang terkandung dalam gambut. Hasil uji 
kadar air ditunjukkan pada Gambar 6. 
Berdasarkan diagram batang diketahui 
bahwa gambut PL-26 memiliki kadar air 
yang paling tinggi sebesar 88,77%, 
sementara PL-21 dan PL-13 sebesar 
87,93% dan 87,16%. 
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Tabel 2. Data kualitas gambut Blok Teluk Meranti 
Parameter Unit Basis Kisaran Rata-rata 
Lembab Nisbi % ar 82,90 – 91,77  89,17 
Lembab    
Jumlah % ar 84,45 – 92,66 90,15 

Proksimat 
Kadar air % adb 8,40 – 10,34  9,06 
Zat Terbang % adb 54,67 – 60,17 57,95 
Karbon  
Tertambat % adb 27,40 – 32,45 30,46 

Abu % adb 0,64 – 6,37  2,39 
Sulfur total % adb 0,11 – 0,40  0,20 
Berat Jenis % adb 0,08 – 0,13 0,10 
PH   3,51 – 5,16 4,12 
Nilai Kalori Kal/gr adb 4.895 – 5.389  5.079 
Ultimat 
Karbon % daf 61,34 – 64,35  62,39 
Hidrogen % daf 5,01 – 5,48 5,26 
Oksigen % daf 28,99 – 32,08 31,10 
Nitrogen % daf 0,92 – 1,42 1,13 
Sulfur % daf 0,12 – 0,45 0,23 

 

 
Gambar 6. Hasil uji kadar airdari tiga conto gambut Teluk Meranti 

 
Analisis luas permukaan gambut dilakukan 
dengan pengujian BET (Braunanear, 
Emmelt dan Teller) menggunakan gas CO2. 
Berdasarkan hasil pengujian yang 
diperoleh pada Tabel 3,gambut PL-26 
memiliki luas permukaan paling besar, 
sedangkan PL-13 dan PL-26 memiliki luas  
permukaan yang hampir sama. 

Data hasil uji adsorpsi pada Gambar 7 
menunjukkan gambut PL-13, PL-21, dan 
PL-26 memiliki kapasitas adsorpsi 
maksimum berturut-turut sebesar 15,06; 
11,99; dan 22,93 mg/g.  
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Tabel 2. Data kualitas gambut Blok Teluk Meranti 
Parameter Unit Basis Kisaran Rata-rata 
Lembab Nisbi % ar 82,90 – 91,77  89,17 
Lembab    
Jumlah % ar 84,45 – 92,66 90,15 

Proksimat 
Kadar air % adb 8,40 – 10,34  9,06 
Zat Terbang % adb 54,67 – 60,17 57,95 
Karbon  
Tertambat % adb 27,40 – 32,45 30,46 

Abu % adb 0,64 – 6,37  2,39 
Sulfur total % adb 0,11 – 0,40  0,20 
Berat Jenis % adb 0,08 – 0,13 0,10 
PH   3,51 – 5,16 4,12 
Nilai Kalori Kal/gr adb 4.895 – 5.389  5.079 
Ultimat 
Karbon % daf 61,34 – 64,35  62,39 
Hidrogen % daf 5,01 – 5,48 5,26 
Oksigen % daf 28,99 – 32,08 31,10 
Nitrogen % daf 0,92 – 1,42 1,13 
Sulfur % daf 0,12 – 0,45 0,23 

 

 
Gambar 6. Hasil uji kadar airdari tiga conto gambut Teluk Meranti 

 
Analisis luas permukaan gambut dilakukan 
dengan pengujian BET (Braunanear, 
Emmelt dan Teller) menggunakan gas CO2. 
Berdasarkan hasil pengujian yang 
diperoleh pada Tabel 3,gambut PL-26 
memiliki luas permukaan paling besar, 
sedangkan PL-13 dan PL-26 memiliki luas  
permukaan yang hampir sama. 
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menunjukkan gambut PL-13, PL-21, dan 
PL-26 memiliki kapasitas adsorpsi 
maksimum berturut-turut sebesar 15,06; 
11,99; dan 22,93 mg/g.  
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Tabel 3. Hasil pengujian luas permukaan BET menggunakan gas CO2 

Conto Gambut Luas Permukaan (m2/g) 
PL-13 241,73 
PL-21 241,80 
PL-26 274,29 

 

 
Gambar 7. Hasil uji adsorpsi gambut 

 
PEMBAHASAN 
 
Karakterisasi Gambut Sebagai 
Adsorben 
Berdasarkan penelitian Oksana & Taufiq 
(2017), tanah gambut mempunyai 
kapasitas mengikat air yang relatif sangat 
tinggi. Namun, sifat hidrofil ini akan 
berubah menjadi hidrofob (menolak air) 
apabila gambut terlalu kering, sehingga 
gambut tidak dapat digunakan sebagai 
adsorben. Kadar air yang diperoleh pada 
pengujian yang berkisar antara 87% s.d. 
89% umum ditemui pada gambut yang 
berasal dari daerah Riau, seperti yang 
dilaporkan Hikmatullah & Sukarman (2014) 
yang melakukan karakterisasi tanah 
gambut di berbagai daerah di Kalimantan 
dan Sumatera. Pengeringan tanah gambut 
sebelum pengujian adsorpsi tidak 
dilakukan, karena tidak seperti umumnya 
adsorben dari golongan karbon aktif, tanah 
gambut dapat mengalami penyusutan 
struktur (shrinkage) dan penurunan 
porositas yang tajam akibat pengeringan. 
Kajian tentang pengaruh pengeringan 
terhadap struktur pori dan porositas tanah 
gambut telah dilaporkan oleh Rezanezhad 
dkk., (2016). Penyusutan struktur dan 
penurunan porositas yang tajam sebagai 
akibat dari proses pengeringan yang dapat 

memengaruhi kemampuan adsorpsi juga 
dilaporkan pada batubara muda (Yuliani, 
2016). 
 
Berdasarkan hasil uji ultimat diketahui 
bahwa ketiga gambut PL-13, PL-21, dan 
PL-26 didominasi oleh unsur karbon dan 
oksigen secara berturut-turut sebesar 
62,62%; 62,05%; 61,44% dan 31,84%; 
31,47; 32.08%. Kandungan unsur karbon 
dan oksigen yang tinggi mengindikasikan 
gambut berpotensi sebagai adsorben yang 
baik. Kandungan oksigen merupakan 
karakter yang penting dimiliki oleh suatu 
adsorben, karena oksigen yang terikat 
pada gugus karboksilat diyakini sebagai 
salah satu pusat aktif dari gambut yang 
dapat meningkatkan kemampuan 
permukaan gambut dalam mengikat ion 
logam. Peran gugus karboksilat sebagai 
sisi aktif adsorben telah dilaporkan pada 
literatur sebelumnya yang menggunakan 
batubara berperingkat rendah sebagai 
adsorben bagi zat warna organik (Yuliani, 
2017). 
 
Analisis luas permukaan dengan pengujian 
BET dilakukan untuk menentukan 
besarnya luas permukaan dan porositas 
gambut. Semakin tinggi luas permukaan 
dan porositas material, maka potensinya 
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sebagai adsorben semakin baik. Kapasitas 
adsorpsi maksimum paling besar dimiliki 
oleh gambut PL-26 sebesar 22,93 mg/g, 
hal tersebut dipengaruhi oleh luas 
permukaan gambut PL-26 yang tinggi 
dibandingkan conto yang lainnya, yakni  
274,29 m2/g. Efisiensi adsorpsi rata-rata 
ketiga gambut tidak berbeda jauh, yakni  
gambut PL-13 sebesar 46,79%; gambut 
PL-21 sebesar 48,36%; dan gambut PL-26 
sebesar 46,85%. Hal ini menunjukkan 
bahwa adsorben gambut PL-13, PL-21, 
dan PL-26 merupakan adsorben yang 
cukup baik dalam mengadsorpsi ion Mn2+. 
 
Bila dibandingkan dengan material lain 
yang dimanfaatkan sebagai adsorben, 
gambut PL-26 termasuk adsorben yang 
cukup baik, karena memilki kapasitas 
adsorpsi maksimum yang cukup tinggi, 
yakni 22,93 mg/g. Penelitian terdahulu 
melaporkan kapasitas adsorpsi sekam padi 
beras putih dan karbon aktif granular 
masing-masing sebesar 18,01 mg/g 
(Tavlieva dkk., 2015) dan 7,63 mg/g 
(Goher, 2015). Namun, tanah liat kaolinit 
memiliki kapasitas adsorpsi maksimum 
jauh lebih tinggi dari gambut, yaitu sebesar 
111,11 mg/g (Dawodu dkk., 2014). 

Sumber Daya Gambut Blok Teluk 
Meranti 
Secara administratif, Blok Teluk Meranti 
terletak di Kecamatan Teluk Meranti, 
Kabupaten Pelalawan. Sebaran gambut 
pada blok ini seluruhnya berada pada 
hutan produksi pada sistem Tata Guna 
Lahan Kabupaten Pelalawan dan saat ini 
sebagian besar lahan gambut di daerah ini 
telah berubah fungsi menjadi areal hutan 
tanam industri dari beberapa perusahaan 
swasta dan tidak ada permukiman 
masyarakat di daerah ini. Data ketebalan 
yang didapat dari titik pengeboran diolah 
menjadi isopach ketebalan endapan 
gambut (Gambar 8). 
 
Gambut di daerah Teluk Meranti pada 
umumnya juga telah mengalami  
dekomposisi menengah hingga tinggi 
antara H5 sampai H9 (Subarnas & 
Dwitama, 2019). Persyaratan lain yang 
cukup baik dari gambut di daerah ini 
sebagai bahan bakar pembangkit listrik 
tenaga uap adalah mempunyai nilai kalori 
rata-rata 5.079 kal/gr dengan kandungan 
abu rata-rata 0,23% serta total sulfur 
sangat rendah <1%, yaitu 0,20%.
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Sumber daya gambut diperoleh dari 
perkalian luas sebaran gambut dengan 
ketebalan antara dua isopah. Luas sebaran 
gambut dibagi menjadi sepuluh bagian 
menurut ketebalannya, yaitu sebaran 
gambut dengan ketebalan antara 0-1 m,     
1-2 m, 2-3 m, 3-4 m, 4-5 m, 5-6 m, 6-7 m, 
7-8 m, 8-9 m dan 9-10 m. 
 
Berdasarkan hasil perhitungan sumber 
daya gambut untuk klasifikasi sumber daya 
tereka, maka ketebalan gambut dianggap 
satu meter. Dengan demikian, diperoleh 
besarnya sumber daya tereka sebanyak 
327.619.327 ton (Tabel  4). 
 
 

Estimasi Sumber Daya Gambut  Sebagai 
Bahan Adsorben Logam Berat 
Total sumber daya tereka gambut di 
daerah tersebut sampai dengan isopah 
tebal 10 m sebanyak 327.619.732 ton. 
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 
2016 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambut 
menyatakan bahwa gambut yang memiliki 
ketebalan lebih dari tiga meter memiliki 
fungsi lindung. Merujuk hal tersebut, maka 
gambut yang dapat dimanfaatkan untuk 
bahan adsorben logam berat pada blok 
Teluk Meranti, yaitu area Blok Teluk 
Meranti yang memiliki ketebalan gambut 
kurang dari tiga meter dengan total sumber 
daya tereka gambut sebanyak 90.477.890 
ton (Gambar 9). 

 
Tabel 4. Sumber Daya Tereka Gambut Blok Teluk Meranti 

Zona 
Ketebalan (m) 

Blok Teluk Meranti 
Luas (m2) Tebal (m) Bulk Density(ton/m2) Sumber Daya (ton) 

0-1 228.339.025,68 1,0 0,10 22.833.902 
1-2 282.313.658,51 1,0 0,10 28.231.365 
2-3 303.174.026,13 1,0 0,13 39.412.623 
3-4 374.747.840,58 1,0 0,08 29.979.827 
4-5 431.477.126,86 1,0 0,10 43.147.712 
5-6 406.226.102,99 1,0 0,10 40.622.610 
6-7 470.572.738,08 1,0 0,10 47.057.273 
7-8 394.268.453,13 1,0 0,09 35.484.160 
8-9 212.357.765,59 1,0 0,09 19.112.198 

9-10 217.380.627,38 1,0 0,10 21.738.062 
Total 327.619.732 

 

 
Gambar 9. Peta sebaran penggunaan lahan gambut 
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KESIMPULAN 
 
Berdasarkan karakterisasi endapan 
gambut pada Blok Teluk Meranti, diketahui 
bahwa endapan gambut pada blok tersebut 
memiliki potensi sebagai adsorben logam 
berat. Kapasitas adsorpsi maksimum 
paling besar dimiliki oleh conto gambut PL-
26 sebesar 22,93 mg/g, karena 
dipengaruhi oleh luas permukaan yang 
paling tinggi dibandingkan dengan conto 
lainnya, yakni sebesar 274,29 m2/g. 
Efisiensi adsorpsi conto gambut PL-13, PL-
21 dan PL-26 berturut-turut sebesar 
46,79%; 48,36%; dan 46,85%. Besarnya 
sumber daya tereka endapan gambut pada 
Blok Teluk Meranti yang berpotensi untuk 
dimanfaatkan sebagai adsorben logam 
berat, yaitu sebanyak 90.477.890 ton. 
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KESIMPULAN 
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